EN374-3:2003 UYARINCA DELINME SONUCU NUFUZ ETME SURESI
(DAKIKA)

Eldiven :
VersaTouch™ 37-200

Heptan > 480 6 142-82-5 Centexbel 374-3:2003
Sodyum Hidroksit, %40 > 480 6 1310-73-2 Centexbel 374-3:2003
Silfurik asit, %96 16 1 7664-93-9 Centexbel 374-3:2003

EN374-3:2003 UYARINCA DELINME SONUCU NUFUZ ETME SURESI (DAKIKA)
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Orta Seviye Koruma

Yukaridaki tabloda verilen veriler laboratuarda eldivenin avug i¢i kisminda yapilan test sonuglarina dayanmaktadir
veya laboratuar test sonuglariyla yapilan degerlendirmelere dayanmaktadir. Bu testler standart test yontemleri
kullanilarak yUrutilmustir ve bu yéntemler son kullanicinin 6zel kosullarini dogru olarak yansitamamis olabilir.
Ansell'in son kullanim kosullari konusunda ayrintil bilgisi veya denetim ortami bulunmadigindan, buradaki veriler
yalnizca tavsiye niteligindedirler, ve Ansell'in herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir.
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